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Klejenie szkta technika UV
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PRODUKT

Klejenie szkfa przy wykorzystaniu technologii UV pozwala uzyskad produkt estetyczny i dobry
jakosciowo. Klejone w ten sposéb szkto ma zazwyczaj dekoracyjne zastosowanie, wszedzie tam,
gdzie zaspokojone muszg by¢ duze wymagania optyczne, np. przy budowie witryn, mebli szklanych,
w architekturze wnetrz oraz drobnych rozwigzaniach z wykorzystaniem szkta i metalu. Klej jest
bezbarwny.

Charakterystyka spoiny klejonej klejem UV:

przezroczystosé

dobra odpornos¢ na wilgo¢

duza odpornos¢ na wibracje

odponos¢ na zétkniecie

Rodzaje potaczen:

e szkto - szkto (zaréwno powierzchniowo jak i krawedziowo)

e szkto - metal (aluminium, stal nierdzewna INOX)

TECHNOLOGIA

W procesie klejenia powierzchni szklanych bardzo istotng role odgrywajg nastepujgce czynnosci:
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® oczyszczanie

bardzo istotna czynnos¢ dla zapewnienia najwyzszej adhezji; w celu uzyskania powierzchni
catkowicie oczyszczonej, odttuszczonej i suchej wykorzystujemy najlepsze, wielkokrotnie
testowane srodki chemiczne, jak réwniez specjalne bezpytowe srodki czyszczenia
mechanicznego.

e utrzymanie odpowiedniej temperatury klejonych elementéw

e technika naktadania kleju

» utwardzanie spoiny - naswietlanie lampami UV

nalezy w tych procesach uzywa¢ odpowiednio dobranych i ustawionych lamp, a utwardzanie
odbywa sie w scisle zdefiniowanym czasie (uzaleznionym od sklejanych elementéw i rodzaju
szkta, stosowanego kleju, rodzaju lampy).

e zastosowanie uchwytéw ustalajgcych

» ptaskos¢ powierzchni sklejanych

BADANIA

W Dubiel Vitrum stale przeprowadzane sg préby rozrywania spoin klejowych UV, taczgcych rézne
materiaty stosowane w technice szklarskiej - jak szkto ze szktem czy szkto ze stopem aluminium lub
stalg nierdzewng INOX. Testujemy tez preparaty stuzace przygotowaniu materiatéw w celu poprawy
przyczepnosci klejonego szkta z elementami chromowanymi badzZ niklowanymi. Badania prowadzone
sg w celu dokonania optymalnego doboru, pod wzgledem zwiekszenia wytrzymatosci spoiny oraz
odpornosci na niskie temperatury.

Wyniki naszych testéw utwierdzajg nas w przekonaniu, ze stosowana przez nas technologia daje

gwarancje trwatych i bardzo wytrzymatych potgczen szkta ze szktem i szkta z metalem, dlatego
polecamy stosowanie tych rozwigzan w Panstwa realizacjach.

Zobacz rowniez: Zywicowanie szkta [2]
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